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SCRISOARE DE INTENTIE
pentru achizitia de produse

Politia Locali Iasi, cu sediul in lasi, Str. Bucium nr. 30, telefon/fax 0232/231.617; 0232/231608,
intentioneaza si achizitioneze in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
cu modificarile si completirile ulterioare, sursa de finantare — buget local, urmatoarele:

» Produse: pantofi de iarna de culoare neagri barbati — 30 perechi, cod CPV
18813000-1.

Descrierea produselor conform caietului de sarcini:

Prezentul Caiet de sarcini contine indicatii privind regulile de bazi si caracteristicile privind
achizitia de pantofi de iarna de culoare neagri birbati pentru politistii locali din cadrul Politiei
Locale Iasi.

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor minimale obligatorii pe baza carora se
claboreazi de citre fiecare ofertant propunerea tehnic.

Oferta ce contine caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in Caietul de sarcini va fi
consideratd neconforma si va fi respinsa.

I. GENERALITATI

L.1. Prezenta specificatie tehnici stabileste forma, dimensiunile, caracteristicile tehnice si conditiile
de calitate pe care trebuie si le indeplineasca produsul gata confectionat.

1.2. Pantofii de iarnid de culoare neagrid se confectioneazi din piele de culoare neagri,
previazuti cu bombeuri, fird ornamentatie si se incheie cu sireturi.

1.3. Pantofii de iarnd sunt realizati in sistemul de confectie IL cu talpa lipiti cu adezivi de
ansamblul superior din piele, prin care se asigurd o mare rezistenta la desprindere. Fetele sunt din
piele de bovine box fad naturald, tratatd impermeabil prin procedee chimice. Talpa este monolit
galosata, confectionatd prin procedee de matritare, in sistem cu dubld densitate. Stratul exterior are
0 densitate inaltd prin care se asigurd o rezisten{d marita la uzurd si abraziune, iar stratul interior are
0 densitate medie, inferioard celei de la partea exterioard, conferind tilpii elasticitatea necesari
pentru preluarea socurilor mecanice si permite repartizarea eficientd a greutitii corpului, preluind
forma plantard a tilpii. In interior sunt céptusiti pe carAmbi, limba si acoperis de bran{ cu mesini
naturala. La partea superioard a cardmbilor sunt prevazuti cu un guler dublat cu moltopren. Sistemul
de fixare este prin ingiretare.

1.4. Pantofii de iarnd de culoare neagra barbati se poarti la uniforma de serviciu.

1.5. Pantofii de iarnd de culoare neagra barbati se confectioneazi din piele de culoare neagra,
utilizdnd calapoade cu grosimea de 9 sau 10. Iniltimea totald a cardmbilor din piele (inclusiv
gulerul) este de 6,5 cm pentru marimea 42, crescdnd sau descrescand cu 0,2 ¢cm pentru fiecare
marime.



1.6. Pantofii de iarnd de culoare neagri birbati trebuie si se execute si si se tmperecheze corect, iar
piesele de acelasi fel dintr-o pereche trebuie si fie identice in ceea ce privegte méirimea, forma si
nuanta. Fetele vor fi bine intinse pe calapod, fird cute in regiunea varfului §i a staifului.

1.7. Pantofii de iarni de culoare neagrd bidrbati gata confectionati trebuie si corespundi
prevedertlor prezentelor specificatii tehnice.

II. MATERIALE FOLOSITE

2.1. Piele box fatd naturald de culoare neagrd/ grosime 1,4-1,6 mm/ piele bovine / utilizati pentru
caputa, cardmb, gtaif, intiriturs, capse, manson.

2.2. Mesind natur/grosime 0,7-1 mm/piele porcine/ utilizat la carambi, limba, acoperis de bran.
2.3. Panza termoadezivd la 150°C/grosime 0,7-0,9 mm/ Bbc 100% / utilizats la ciptugeala pentru
caputd.

2.4. Intaritura termoplast termoadeziv la 150°C/ grosime 0,8-0,9 mm sintetic/ utilizati la intériturd
bombeu ciputi.
2.5. Intiritura preformatd imersata cu termoadeziv la 150°C/ grosime 1,2-1,4 mm sintetic/ utilizatd
la staif intermediar.
2.6. Talpi fibre piele / grosime 0,8-1 mm/ utilizat peniru acoperis de brant.
2.7. Talpd poale sau gat/ grosime 1,5-2 mm/ naturali / utilizati pentru brant.
2.8. Talpd matritatd galosatd cu rami imitatie cusituri decor/ derivat al cauciucului sintetic utilizat
pentru talpé exterioari.
2.9. Lami otel pentru glenc.
2.10. Moltopren / grosime 4-5 mm sintetic/ utilizat pentru dublurd burduf protectie cardmb si talonet
calcéi.
2.11. Ata sintrom Nm 65/3-Nm 20/3 sintetici folositi pentru cusut fete, ciptuseali, carambi.
2.12, Siret poliester cerat de 650 mm utilizat pentru ingiretare,
2.13. Capse 4/5 nichelate / diametru 0,5 mm/ utilizate pentru incheiat gireturi.
2.14. Texuri rotunde / grosime 7-9 mm/12 mm din sarm3 otel/ utilizate pentru tras fete calapod.
2.15. Adezivi policloroprenici - solutie manuali folositi pentru lipit talpi, staif si bombeu.
2.16. Solutie de halogenare pentru curitat talpa.
2.17. Solutie cauciuc natural pentru montat fete.
2.18. Cremi incolora pentru impermeabilizat cusituri.
2.19. Crema pentru finisare.
2.20. Vopsea retusat fete pentru retusuri.
2.21. Cutie de carton folositd pentru ambalare.

Pentru elementele interioare ale produsului se folosesc materiale tratate antibacterian si
antimicotic.

La confectionarea pantofilor de iarni se vor avea in vedere urmiitoarele:

— Ansamblul din piele se confectioneaza din piele de bovine, tibicite in siruri bazice de crom.
Pielea trebuie si aibd caracter plin si potrivit de moale, jar partea ciirnoasi si fie bine
curdtatd. Vopsirea trebuie si fie uniforms, s pitrundd in masa cirnoasi §i s prezinte un
aspect placut la suprafatd, fard neregularititi sau exfolieri la indoire.

— Megsina trebuie si fie uniforma in grosime, fard parti rare si s permiti o absorbtie relativi a
surplusului de transpiratie.

— Brantul este confectionat din pici brute de bovine tibicite crom-tanin si retibicite cu siruri
de aluminiu. Pitrunderea tibacirii trebuie si fie completd in profunzime. Absortia la solutia
artificiald de transpiratie dupd 2 ore este de min. 50%, iar dupd 24 ore de min. 55%, iar
evaporarea solutiei artificiale de transpiratie dupi 8 ore este de min. 45%, iar dupi 24 ore de
min. 55%.

— Talpa galosata este realizatd din compounduri speciale (derivate ale cauciucului sintetic —
cauciuc butadien - stirenic), din care prin injectare in matritd se obtine o talpd formati din
doud straturi compacte, avind fiecare o altd densitate, astfel: partea exterioare a tilpii are
densitatea la 20°C de 0,75£0,02g/cm’, iar partea interioard a talpii la 20°C de
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0,55£0,02g/em™ Talpa prezinta pe suprafata exterioard aspect antiderapant cu forme
regulate, matritatd galosat, goald in interior pentru a avea o greutate specifica scizuti. Nu se
admit bavuri sau neregularititi pe partea vizibild a talpii.

HIL.CONFECTIONARE

3.1. Croirea pieselor componente pentru fete si captugeli este executatd cu respectarea directiei de
alungire minima a pielii, care trebuie si corespunda cu directia maxima de solicitare. Marginile
indoite ale pieselor se vor subtia pierdut pe o litime de 8-10 mm reducindu-se cu 40% grosimea
initiald a pielii, iar marginile neindoite se vor subtia pentru suprapunere pe o litime de 3-5 mm,
reducandu-se 20-30 % din grosimea initiald cu subtiere dreapta pentru a nu crea ingrosiri. Toate
marginile pieselor neindoite se vor vopsi la culoare.

3.2. Carimbii sunt asamblati la spate printr-o cusaturi zig-zag. Staiful exterior este cusut pe
cardmbi cu doua rénduri de cusitura, primul la distanta de 1,5 mm, iar al doilea la 2,5-3 mm fatd de
margine. Cardmbii se cos peste ciputd cu doud randuri de cusdturd, paralele la 1,5-2 mm distanti
intre ele. Carambii sunt ciptusiti cu mesin, jar in regiunea de ingiretare si in partea superioard sunt
cusufi cu un rind de cusiturd la distanti de 1,5 mm. in regiunea capselor se aplicd o Intiriturd din
piele. in regiunea clapelor, cardmbii sunt perforati pentru ingiretare, 16 perforatii la perechea de
pantofi. Diametrul perforatiilor este de 3 mm si sunt batute cu capse.
3.3. La partea superioari carimbul are un guler confectionat din piele naturald avind in interior
moltopren care se fixeaza pe cardmb prin doud cusituri,
3.4. Ciptuselile sunt cusute cu un rand de cusituri cu cheite la capete, la distante de 1,5 mm fati
de margine. Ciptugeala staifului este cusutd pe partea interioard a Inciltimintei suprapus pe
ciptugeald care dubleazi cardmbii.
3.5. Staiful exterior este din piele si cusut de cardmbi si guler prin cusiturd dubis.
3.6. Staiful intermediar are rolul de intiirire a pirtii din spate a cardmbilor. Se subtiazi pierdut la
partea superioard pe o latime de 18-20 mm aplicat prin preformare cu un dispozitiv special cu
presiunea de 12 atmosfere i la o temperaturd de 150°C-160°C timp de 5 secunde, trecut printr-un
tunel de aer rece si introdus apoi intre pielea cardmbului si ciptuseala din megini. Staiful trebuie si
se suprapund pe brant pe o litime de 10-12 mm.
3.7. Limba si mesina sunt cusute pe panzi termoadezivi (ciptuseala ciputei). In regiunea clapelor,
pe cardmb este executatd o cusiturd decorativi cu ati de decor Nm 20/3 la doui rdnduri, paralele, la
distanta de 20 mm fatd de margine.
3.8. Ciputa este subtiati pe marginea supusi imbindrii cu cardmbul pe o latime de 5-6 mm. Caputa
are captugeala interioard din panza termoadezivd care se aplicd prin presare la cald cu un dispozitiv
special cu presiune si temperaturii controlatd. Céputa se coase la doud randuri paralele cu marginea
inferioard la o distantd de 0,5-0,8 mm. Fetele se cos cu atd la ambele fire (firul superior si firul
inferior) cu o desime a pasilor de 4-4,5 impunsituri/cm.
3.9. Cheita este cusuti cu doud randuri apropiate in forma de L. Toate cusiturile sunt executate cu
atd sintrom Nm 65/3 avand o desime de 4 impunsituri/cm.
3.10. Finisarea fetelor trebuie si asigure mentinerea pielii box fatd natural, iar la tragerea fetelor
pe calapod pentru eliminarea defectelor de suprafati se aplicd un tratament termic de detensionare
intr-un cuptor termic cu temporizare de timp. Pentru asigurarea unei forme stabile a pantofilor, in
aceasté faz intreg ansamblul este supus unui tratament de termostabilitate la rece.
3.11. Bombeul are grosimea de 0,8-0,9 mm, marginile sunt subtiate pe litimea de 2-4 mm.
Bombeul se aplicd cu dispozitivul special de presare la 6 atmosfere si o temperaturi de 150°C-
160°C. Dupd aplicarea termoadeziva a bombeului se fixeaza ciptuseala la cald pe caputa din piele.
3.12. Brantul se stanteazi din talpd, poale sau git, slefuit prin egalizare. Se aseazi cu partea
carnoasi pe partea plantar a calapodului. Este intarit cu glenc din metal.

Acoperigul de brant este previizut In regiunea calcaiului cu talonet din moltopren si acoperit
pe intreaga suprafatd cu mesini naturala.



3.13. Talpa se halogeneazi, se unge cu adeziv, se reactiveazi termic, iar apoi se preseazi printr-un
dispozitiv special de presare la o presiune de 4-5 atmosfere, timp de 10 secunde. Pe talpd este
stantat numdrul i grosimea pantofului.

3.14. In fiecare pantof este introdus un acoperis de bran pe care este aplicatd mesina. Pe acoperisul
de brant, sub meging, este fixatd in regiunea cilcaiului o pernitd de moltopren, intreg ansamblul
fiind lipit cu adeziv de brantul interior,

3.18. Toate cusiturile de Imbinare sunt impermeabilizate cu un amestec de cears incolord topita.

IV. CONDITII DE RECEPTIE

4.1. Receptia calitativi a pantofilor de iarni de culoare neagrd se face la sediul beneficiarului,
situatie In care furnizorul Isi asuma intreaga responsabilitate asupra calitatii produselor.

4.2. Politia Locald Iasi isi rezerva dreptul de a efectua verificiri privind calitatea materiilor prime si
auxiliare folosite, urmind a se lua misuri legale corespunzitoare in cazul constatirii de
neconformitati.

4.3. Mostra ofertantului desemnat castigitor, trimisd inainte de termenul limiti de depunere a
ofertelor, va timane in custodia Politiei Locale Iasi pani la receptionarea produselor.

4.4. La livrare pantofii de iarni de culoare neagri vor fi Insotiti de certificate de calitate in
care vor fi consemnate datele privind detaliile calitative, durata, rezistenta si termenul de
garantie.

V. MARCARE SI AMBALARE

3.1. Etichetarea se va face, in mod obligatoriu, individual, pe unitatea de produs - pereche, de citre
agenfii economici producitori.
3.2. Etichetarea Incéltdmintel se va realiza respectindu-se urmitoarele precizari:

— materialul inscris, ca fiind folosit In pértile componente ale incéltimintei, trebuie si se
regaseascd, in proportie de minimum 80% din suprafata desfdsuratd, pentru fatd, ciptuseald
$i acoperis de brant, respectiv din volum, pentru talp, in componenta acestora;

— daci nici un material nu este in proportie de minimum 80%, se vor indica principalele doua
materiale utilizate la realizarea componentelor Inciltimintei;

— este obligatorie Inscrierea materialelor pentru toate componentele incilfimintei: fats,
captugeald si acoperis de brant, talpi.

5.3. Eticheta trebuie sd con{ind denumirea §i marca producatorului, importatorului sau
comerciantului, tara de origine, articolul, mérimea si, dupa caz, tratamentele speciale aplicate, cu
atentiondrile aferente, In vederea protectiei consumatorilor sau a securititii acestora.
5.4. Eticheta trebuie s& fie bine atasatd, accesibils, inscrisul trebuie si fie vizibil, fie ci este ficut
direct pe produs, fie pe eticheta atasabild produsului, iar dimensiunile pictogramelor trebuie si fie
suficient de mari. Producitorul sau, dupi caz, importatorul sau comerciantul, conform intelegerii
dintre pérti, este responsabil pentru informatiile privind identificarea produsului si a materialelor
componente.
5.5. Pentru incaltdmintea fabricatd dupd tehnologii ecologice sau cu tratamente speciale pentru
protectia consumatorilor se vor utiliza la comercializare "ecoetichete", cu respectarea cerintelor
pentru autorizarea folosirii acestora de catre organismele abilitate, din {ard sau din striinitate,
etichete aplicate in paralel cu etichetele nationale contindnd elementele de identificare si de
caracterizare a produsului.

Marca de fabrica Inregistratd se atageazd pe produs in forma stabilitd la Inregistrare sau stabiliti
de producitor.
5.6. Marcarea pantofilor de iarnd se va face cu tus si se executd astfel:

— pe ciptugeala cardmbului, prin imprimare la cald, se imprima semnul de control si marimea
(exemplu: 40-C.T.C.);

— pe acoperisul de brant, prin stampilare la cald se imprima: marca producitorului si anul de
fabricatie.



5.7. Ambalarea articolelor se realizeazi in cutii de carton de dimensiuni corespunzitoare, dupa ce in
ambele articole ale unei perechi de incaltdminte a fost introdus cate un san de carton.

Pe fiecare cutie este lipitd o etichetii ce va cuprinde urmitoarele date: denumirea furnizorului,
denumirea produsului, culoarea, marimea, anul de fabricatie, semnul de control.

Fiecare pereche de pantofi de iarnd este ambalati in foitd de hartie.

In fiecare cutie se va introduce cate o etichetd privind instructiunile de folosire si Intretinere a
articolelor de incaltaminte.
5.8. Mostra de pantofi de iarni de culoare neagri barbati trebuie si intruneasci obligatoriu
cerintele privind marcarea si ambalarea. Mostra care nu respecta aceste cerinte poate fi
respinsi de Comisia de evaluare oferte.

VI. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANTII

6.1. Depozitarea pantofilor de iarnd de culoare neagri birbati se face in magazii curate, aerisite si
cu peretii uscati. Cutiile se aseaza pe rafturi sau podiumuri, ferite de actiunea directi a razelor de
soare si rozitoarelor.

6.2. Transportul produselor se va face cu mijloace curate si acoperite.

6.3. Pantofii de iarnd de culoare neagrd barbati au termen de garantie de 24 luni, in conditii de
utilizare normala. Termenul de garantie incepe de la data furnizirii produselor citre beneficiar.

VII. CONDITH DE CALITATE

7.1. Conditiile de calitate sunt impuse de normativele si legislatia in vigoare in materie, precum si
prin contractul care se incheie cu ofertantul castigator.

7.2. Nu se vor accepta decét produse care corespund specificatiilor tehnice prezentate In scrisoarea
de intentie.

VIII. CONDITII SI TERMEN DE LIVRARE

8.1. Furnizorul va livra numai produse care corespund caracteristicilor calitative declarate in oferti.
8.2. Ofertantul castigitor raspunde de calitatea produselor livrate in termenul de garantie si
valabilitate mentionat, autoritatea contractantd fiind in drept sd solicite remedierea sau inlocuirea
gratuitd a celor defecte.

8.3. Pantofii de iarnd de culoare neagri barbati se vor livra la sediul Politiei Locale Iasi,
din Str. Bucium nr. 30, in termen de maxim 30 de zile de la data transmiterii masurilor citre
ofertantul cstigitor, dupi semnarea contractului de furnizare de citre ambele pirti.

8.4. Orice ofertd depusa cu durata de livrare mai mare atrage dupi sine descalificarea.

8.5. Politia Locala Iasi va inainta mirimile pentru pantofii de iarnd de culoare neagri.

8.6. Nerespectarea termenului de livrare propus atrage dupd sine penalititi calculate conform
contractului de achizitie publica incheiat.

IX. ALTE CERINTE
9.1. Cerintele impuse sunt considerate ca fiind minimale. Omiterea vreunei informatii cerute in
documentele procedurii de achizitie publica directd sau prezentarea unei oferte necorespunzitoare
fatd de documentele solicitate reprezinta riscuri asumate de ofertant, ce au ca urmare respingerea
ofertei sale.
9.2. Ofertantul suportd toate cheltuielile datorate elabordrii si prezentarii ofertei sale, indiferent de
rezultatul obtinut in urma intocmirii raportului procedurii de achizitie publica directa.
9.3. Ofertele vor fi transmise pe adresa de e-mail: politialocalais.achizitii@gmail.com. Oferta
va cuprinde propunerea financiard, propunerea tehnica, certificatul de inregistrare al
societatii, precum si alte documente stabilite de autoritatea contractanti. Autoritatea
contractantd poate cere, atunci cind este cazul, expertiza tehnici a produselor ofertate pe
cheltuiala ofertantului.




9.4. Orice neconformitate a propunerii tehnice fati de scrisoarea de intentie atrage dupi sine
descalificarea ofertantului.

9.5. Mostra de pantofi de iarni de culoare neagri birbati trebuie sii intruneasci obligatoriu
cerintele de la capitolul V privind marcarea si ambalarea. Mostra care nu respecti aceste
cerinte poate fi respinsi de citre Comisia de evaluare oferte.

9.6. Prin participarea §i transmiterea pe e-mail a documentelor solicitate si in fizic a mostrelor
de pantofi de iarnid de culoare neagrii barbati, se infelege cii operatorul economic accepti
cerintele prezentate prin documentatia privind procedura de achizitie publicii directi.

Cerinte suplimentare obligatorii:

Ofertele se vor transmite pe adresa de email: politialocalais.achizitii@gmail.com pani la
data de 26.07.2022, ora 12.00.

Subiectul email-ului va fi: pantofi de iarnd de culoare neagrd birbati.

Email-urile care nu contin la subiect denumirea solicitati nu se deschid!

Ofertantii vor trimite mostre de pantofi de iarnd de culoare neagri birbati pani la
aceeasi data si ord, respectiv pani la data de 26.07.2022, ora 12.00, la sediul Politiei Locale Iasi
din str. Bucium nr. 30. Ofertantii care nu trimit mostra pini la data de 26.07.2022, ora 12.00,
vor fi descalificati.

Clarificdri si informatii suplimentare se pot obfine la numdrul de telefon 0232/231617,
interior 105 sau pe adresa de email: politialocalais@yahoo.com.

Criterii de atribuire:
» Pretul cel mai scizut.

Valoarea estimata a achizitiei este de 5717,65 lei fird TV A, respectiv 6804,00 lei cu TVA.
Ofertantii vor preciza daca sunt sau nu plititori de TVA.
Facem precizarea cd prezenta _adresd reprezintd o scrisoare de_intentie, autoritatea

contractantd _neavind _obligativitatea _acceptirii, _in__totalitate _sau _in__parte, a ofertei

dumneavoastrii.

Director Genera,

Vizat,
Sef Birou Achizitii,
. Imi asum responsabilitatea corectitudinii si
legalitatii in solidar cu intocmitorul inscrisului.”
Lazdr Corina

Intocmit,
Consilier Birou Achizitii,
. Imi asum responsabilitatea pentru corectitudinea
acestui inscris oficial.”

Ciupitu Iorm;z
- il




